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Motto 
 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka jika kamu telah 

selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 

yang lain” 

(Q.S.  Asy Syarh ayat 6-7) 

 

“Dia yang keluar rumah dengan tujuan mencari ilmu, maka dia berada di jalan 

Allah” 

(Baginda Besar Nabi Muhammad SAW) 

 

“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau 

menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu 

kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan” 

(Imam Ali Bin Abi Thalib a.s) 

 

“Bukanlah sebuah kebaikan ibadah yang tidak didasari oleh ilmu 

pengetahuan” 

(Imam Ali Bin Abi Thalib a.s) 

 

“Tidak (sempurna) ibadah kecuali dengan ilmu pengetahuan” 

(Imam Ali Zainal Abidin a.s) 

 

“Dengan berkerja keras akan menghasilkan hasil kerja yang dapat  

membahagiakan dirimu, keluargamu dan orang-orang di sekitarmu”  

(Taufik Tan ST) 
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INTISARI 

 
 
Pada dasarnya, kasus yang dihadapi di lapangan adalah jarak tempuh 

yang cukup jauh dari batching plant ke lokasi proyek. Jarak tempuh yang cukup 
jauh tersebut membuat campuran beton cepat mengeras dan kualitas mutu beton 
serta nilai slump menjadi berkurang, nilai slump sangat penting diperhatikan 
dalam pekerjaan beton guna memudahkan dalam pekerjaan (workability) di 
lapangan, Salah satu alternatif yang digunakan untuk mengatasi solusi tersebut 
adalah dengan penambahan Sika Viscocrete – 10 dan penambahan fly ash ke 
dalam campuran beton untuk mengembalikan mutu beton serta nilai slump yang 
hilang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh waktu pengadukan 
terhadap nilai slump, dan mengkaji pengaruh waktu pengadukan terhadap kuat 
tekan beton (fc’), serta mengkaji hubungan antara slump dan kuat tekan beton. 
 Pada peneletian ini digunakan SK SNI :  03-2834-2002 untuk 
perancangan campuran (mix design). fly ash 8% dari berat semen dan sika 
viscocrete-10 sebanyak 1,5% dari banyaknya air. Benda uji yang digunakan 
berupa selinder dengan diameter 75 mm dan tinggi 150 mm, masing-masing 
sebanyak 3 buah sampel untuk setiap proporsi campuran. Pengujian beton 
dilakukan pada umur 28 hari. Adapun variasi beton yang ditinjau pada penelitian 
ini adalah Beton normal diaduk dari menit ke 0 sampai menit ke 10. Beton + fly 
ash 8% diaduk dari menit ke 10 sampai ke menit 30. Beton + fly ash 8%  + Sika 
Viscocrete-10 0,75% bagian pertama, diaduk dari menit ke 30 sampai ke menit 
35. Selanjutnya campuran diaduk dari menit ke 35 sampai menit ke 60. Beton + 
fly ash 8%  + Sika Viscocrete-10 0,75% bagian kedua, diaduk dari menit ke 60 
sampai ke menit 65. Selanjutnya campuran diaduk dari menit ke 65 sampai menit 
ke 90, pada menit ini campuran yang di dalam molen dikeluarkan seluruhnya 
karena perancanaan hanya mengunakan waktu 90.  

Dari hasil penelitian pengaruh waktu pengadukan terhadap nilai slump 
beton campuran dalam satu kali pengadukan dengan variasi fly ash 8%. Pada 
menit 0 - 10, 10 – 30, 30 – 35, 35 – 60, 60 – 65, dan  65 – 90  sebesar 24 cm, 15 
cm, 25 cm, 6 cm, 24 cm, dan 14,5 cm dan pengaruh waktu pengadukan terhadap 
kuat tekan beton (fc’) sebesar 32,8593 MPa, 43,9706 MPa, 44,1474 MPa, 
45,8976 MPa, 38,5733 MPa, 47,0435 MPa. Seiring dengan semakin lamanya 
waktu pengadukan, nilai slump akan semakin berkurang, namun dengan 
menambahkan Sika Viscocrete-10 pada campuran beton tersebut nilai slump akan 
kembali seperti semula. Pada setiap variasi beton akan terjadi kenaikan nilai kuat 
tekan beton seiring dengan penambahan waktu pengadukan. Nilai slump beton 
yang rendah cenderung akan menghasilkan nilai kuat tekan beton yang tinggi, 
sedangkan nilai slump beton yang tinggi cenderung akan menghasilkan nilai kuat 
tekan beton yang rendah. 

 
 
 
 

 


