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segera, gunakan waktumu dengan bijak. 
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semangat untuk membuat hari esok lebih baik, melalui hari ini. 
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kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan 

mewahyukannya kepadamu, dan katakanalah: “Ya Tuhanku, 

Tambahkalah Kepadaku ilmu pengetahuan”. (QS Tha-ha: 114). 
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INTISARI 

Dengan semakin banyaknya kegiatan pembangunan maka semakin banyak 
pula pemakaian beton. Salah satu bahan penyusun beton adalah semen. Semen di 
dalam proses produksinya menghasilkan gas karbondioksida (Co2) yang 
menyebar ke alam bebas yang dapat mencemari lingkungan. Apabila dibiarkan 
terus menerus tanpa antisipasi penggunaanya akan sangat mengkhawatirkan 
merusak lapisan ozon. Sehingga dalam perkembangan ilmu pengetahuan 
teknologi beton, banyak penelitian yang dilakukan dengan menggunakan beton 
geopolimer  untuk mengurangi pemakaian semen yaitu dengan menggunakan 
material alam atau pemanfaatan limbah.   

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji pengaruh variasi perbandingan 
air dengan limbah karbit terhadap kuat tekan beton geopolimer, menentukan nilai 
kuat tekan optimum yang terjadi pada variasi perbandingan air dengan limbah 
karbit dan membandingkan kuat tekan beton geopolimer dengan kuat tekan beton 
normal pada umur 7 hari. 

Dalam penelitian ini menggunakan komposisi variasi perbandingan air 
dengan limbah karbit sebesar 1:2, 1:2,5, 1:3, 1:3,5 dan 1:4. Benda uji yang 
digunakan berbentuk silinder dengan diameter 7,5 cm dan tinggi 15 cm sebanyak 
15 sampel, terdiri dari 5 variasi dan masing-masing variasi sebanyak 3 sampel.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan variasi perbandingan 
air dan limbah karbit dari 1 : 2 sampai 1 : 2,9 mengalami kenaikan kuat tekan 
beton geopolimer, namun pada variasi 1 : 3 sampai 1 : 4 mengalami penurunan 
kuat tekan beton geopolimer. Kuat tekan optimum terjadi pada variasi 1:2,9 
yang menghasilkan kuat tekan sebesar 5,738 MPa. Kuat tekan beton 
geopolimer pada umur 7 hari yaitu sebesar 5,738 MPa sedangkan kuat tekan 
beton normal pada umur 7 hari sebesar 21 MPa . 
 
Kata Kunci : beton geopolimer, air dengan limbah karbit, kuat tekan. 
 

 


