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MOTTO 
 

 

Tunjukkanlah kami jalan yang lurus (yaitu) orang-orang yang 
engkau berikan anugrah nikmat kepada mereka, bukan (jalan) 

mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang 
sesat. (Q.S AL- Fatihah: 6-7) 

 

Berbaktilah kepada mereka dengan penuh kerendahan hati 
dan ucapkankanlah: 

“Wahai Tuhanku ! Kasihanilah mereka keduanya 
sebagaimana keduanya memeliharaku dengan penuh kasih 

sayang waktu kecilku” 
(Qs Al Isro : 24) 

 
”Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai 

dengan kesanggupannya” 
(Qs Al-Baqarah: 286) 

 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

(Qs Al Insyaraah : 5) 
 

”Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, jika suatu 
kaum tidak mau merubahnya”  

(Qs Ar Ra’du : 11) 
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INTISARI 

 

Tujuan penelitian ini adalah menyelidiki pengaruh fraksi volume serat 

terhadap kekuatan tarik dan bending material komposit serat enceng gondok 

searah/polyester dan mengetahui karakteristik patahan. Komposit adalah hasil 

penggabungan dua atau lebih material pembentuk secara fisis. Komposit serat 

terdiri dari serat sebagai penguat dan resin sebagai pengikat. Penelitian ini 

diharapkan akan didapat kekuatan bending yang tinggi sehingga dapat 

meminimalkan kerusakan yang fatal akibat beban bending yang terjadi. Material 

serat  pada penelitian ini digunakan karena pemanfaatannya yang masih terbatas.  

Spesimen dibuat dengan cara cetak tekan dengan Vf = 0%, 10%, 20%, 30%, 

dan 40%. Bahan yang digunakan untuk penelitian ini adalah serat enceng gondok, 

resin polyester yucalac BQTN tipe 157 dan harderner MEKPO (Methyle Ethyl 

Ketone Peroxide). Pengujian bending menggunakan standar ASTM D-790. 

Kegagalan spesimen diamati menggunakan foto makro, dan untuk mengetahui 

karakteristik patahannya. 

Hasil pengujian dan pengamatan menunjukan bahwa semakin besar fraksi 

volume serat, semakin menurun kekuatan bending, regangan dan modulus 

elastisitasnya. Kekuatan bending rata-rata tertinggi pada Vf = 10% yaitu 118,620 

MPa, sedangkan yang terendah pada Vf = 40% yaitu 51,642 MPa. Regangan tarik 

rata-rata tertinggi pada Vf = 0% yaitu 0,0425 mm/mm, sedangkan yang terendah 

pada Vf = 40% yaitu 0,0199 mm/mm, serta modulus elasitas bending rata-rata 

tertinggi terjadi pada Vf = 0% yaitu 5,495 GPa, sedangkan yang terendah pada Vf = 

40% yaitu 4,240 GPa. Berdasarkan hasil pengamatan foto makro karakteristik 

patahan komposit serat searah enceng gondok/poliester setelah dilakukan uji 

bending pada seluruh Vf = 0%, 10%, 20%, 30% serta 40% terjadi patah tunggal. 

 

Kata kunci: Serat enceng gondok, poliester, kekuatan bending, regangan bending, 

modulus elatisitas bending. 
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