
 
 

PENGARUH VARIASI WAKTU NITRIDASI TERHADAP SIFAT 

MEKANIS PADA PERLAKUAN NITRIDASI PLASMA BAHAN BAJA 

VCN 

TUGAS AKHIR 

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Mencapai Derajat  

Strata-1 Pada Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik  

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh: 

DIKI ILHAM PRACOYO 

20190130168 

 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 

2022



iii 
 

 

 

 



iv 
 

MOTTO 

 

“Disini saya punya tujuan dan tujuan itu harus saya selesaikan“ 

“Diantara tanda keberhasilan pada akhir perjuangan adalah berserah diri kepada 

Allah sejak permulaan” – Al Hikam.  

“Belajar adalah proses untuk terus tumbuh karena akal tidak sama dengan tubuh, 

akal akan tumbuh selama kita hidup - Terus berserah dalam setiap langkah”. 

“Nilai akhir dari proses pendidikan, terrekapitulasi dari keberhasilannya 

menciptakan perubahan pada dirinya dan lingkungan. Itulah fungsi dari pada 

pendidikan yang sesungguhnya” - Lenang Manggala. 

“Bukanlah gunung besar di depanmu yang membuatmu kehabisan daya, tapi 

krikil-krikil yang ada di sepatumu, karena musuh paling besar adalah dirimu 

sendiri. Kekurangyakinan dan kemudahputusasaanmu. Taklukan semua itu, maka 

tiada tantangan sebesar apapun yang tak dapat kau lalui” - Muhammad Ali. 

“Berterimakasih pada diri sendiri yang sudah berusaha, yang sudah berani 

mengalahkan rasa takut, meski masih perlu penguat di banyak sisi. Terimakasih 

sudah ma uterus belajar. Masih banyak yang harus dipelajari, semoga tak pernah 

lelah”. 

Allah membuat segala sesuatu indah pada waktuNya. Kamu sudah tepat waktu, di 

zona waktu kamu sendiri dimana takdir sudah ditulis untuk kamu” – Ust. Nouman 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Puji dan rasa syukur mendalam penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

berkat limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya maka laporan Tugas Akhir ini 

dapat diselesaikan dengan baik. Salam dan shalawat semoga selalu tercurahkan 

pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, serta 

seluruh umatnya hingga akhir zaman, Aamiin. Penyusunan Tugas Akhir ini guna 

memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Teknik 

Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul 

“Pengaruh Variasi Waktu Nitridasi Terhadap Sifat Mekanis Pada Perlakuan 

Nitridasi Plasma Bahan Baja Vcn”. 

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak 

kekurangan. Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang sifatnya 

membangun guna membantu Tugas Akhir ini lebih baik lagi kedepannya. 

Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat dan berguna untuk 

referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya. Akhir kata dengan segala 

keterbatasan penulis saya ucapkan banyak terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

       Yogyakarta, 2022 

              Penyusun  

               
 

     Diki Ilham Pracoyo 

          NIM: 20190130168
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