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PRAKATA 

 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
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Sarjana Teknik pada Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

pergantian sebagian semen dengan fly ash pada kuat tekan mortar. 

Selama penyusunan tugas akhir ini, banyak rintangan yang penyusun 

dapatkan, tetapi berkat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak 

akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Melalui kesempatan ini, penyusun ingin 

menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak 

selama proses penelitian hingga penyusunan tugas akhir ini kepada: 

1. Ir. Puji Harsanto, S.T., M.T., Ph.D. selaku Ketua Progaram Studi Teknik 

Sipil Universita Muhammadiyah Yogyakarta 

2. Dr. Ir. Restu Faizah, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir  

3. Dr. Eng. Ir. Pinta Astuti, ST., M.Eng. selaku Dosen Penguji Tugas Akhir. 

4. Kedua Orang Tua dan Saudara saya yang selalu memberi dukungan secara 

moril dan materiil guna menyelesaikan tugas akhir ini.  

5. Seluruh sahabat, serta teman yang sudah saya anggap sebagai saudara 

yang selalu memberikan dukungan selama perkuliahan dan menyelesaikan 

tugas akhir ini. 
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Akhirnya, setelah segala kemampuan dicurahkan serta diiringi dengan doa 

untuk menyelesaikan tugas akhir ini hanya kepada Allah SWT semua 

dikembalikan. 

Wallahu a’lam bi Showab. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Yogyakarta,   Juli 2022 
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Simbol Dimensi Keterangan 

Pbt [%] Persen berat tertahan 

Pbtk [%] Persen berat tertahan komulatif 

Pblk [%] Persen berat lolos komulatif 

MHB [-] Modulus halus butir 

Bk [g] Berat pasir setelah kering  

B [g] Berat piknometer berisi air 
SSD [g] Berat pasir keadaan jenuh kering muka 
Bt [g] Berat piknometer berisi pasir dan air 
Bj SSD [-] Berat jenis jenuh kering muka 
A [g] Berat pasir tungku sebelum dicuci 
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DAFTAR ISTILAH 

1. Optimum 

Nilai terbaik yang digunakan dalam sebuah campuran. 

2. Curing 

Perawatan yang dilakukan untuk mencegah keretakan pada mortar akibat proses 

hidrasi, yang dapat menurunkan kekuatan mortar. 

3. Mix Design 

Pekerjaan merancangan dan menentukan material bermutu tinggi agar 

menghasilkan mortar dengan mutu sesuai rencana. 

4. Flow mortar 

Pengujian bertujuan untuk menunjukkan workability suatu mortar segar. 

Apabila nilai flow tinggi maka workability mortar segar rendah, begitupula 

sebaliknya apabila nilai flow rendah maka workability mortar segar tinggi. 

 

 


