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Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah 

memeberikan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Karakteristik Produksi Oksigen 

Menggunakan Metode Pressure Swing Adsorption Dengan Adsorbent Zeolite 

Alam Pemanasan 350○C Dan 400○C”. Dalam penyelesaian tugas akhir ini tidak 

luput dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, oleh karena itu pada 

kesempatan ini penyusun memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih. 

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode Pressure Swing Adsorption 

(PSA) dengan adsorbent zeolite alam Klaten. Zeolite alam Klaten di aktivasi 

secara fisis menggunakan microwave dengan suhu pemanasan 350○C dan 400○C 

yang ditahan selama 2 jam. Zeolite alam Klaten yang digunakan terlebih dahulu 

digiling dan disaring agar mendapatkan ukuran 30-50 mesh. Hasil dari penelitian 

menggunakan metode PSA dengan adsorbent zeolite alam Klaten menghasilkan 

kenaikan kemurnian oksigen sebesar 2,42%.  

Penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan, untuk 

itu sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. 

Penyusun membuka ruang untuk kritik dan saran guna menjadikan penulisan ini 

menjadi lebih baik. Semoga dengan disusunya ini dapat memberikan ilmu dan 

pengetahuan bagi pembacanya. 
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