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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur senantiasa panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

segala kasih dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsisebagai 

salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana di Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta yang berjudul “Karakteristik Produktivitas Microwave Co-Pyrolysis 

Campuran Cangkang Kelapa Sawit dan Plastik  Low Density Polyethylen 

(LDPE) pada Daya 300 Watt ”.  

Kelapa sawit dan plastik Low Density Polyethylen (LDPE) merupakan material  

yang banyak digunakan di industri untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 

Namun, limbah material tersebut dapat memicu permasalahaan lingkungan yang 

terus meningkat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menangani 

terjadinya akumulasi limbah yang tepat dan ramah lingkungan yaitu dengan metode 

co-pyrolysis. Berbagai teknologi yang digunakan dalam proses co- Pyrolysis di 

antaranya menggunakan oven microwave.  

Penelitian ini dilakukan dengan mencampur kedua bahan cangkang kelapa 

sawit dan plastik LDPE dengan variasi 100% : 0%, 75% : 25%, 50% : 50%, 25% : 

75%, dan 0% : 100% dengan daya 300 Watt. Kemudian dicampur dengan material 

absorberd berupa arang batok kelapa. Pengujian ini dilakukan pengambilan data 

persentase massa yeild Produk Co Pyrolysis,untuk mengetahui pada campuran 

berapa mendapatkan hasil yang paling optimum. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, 

bantuan, dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 
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memberikan motivasi, do’a dan dukungan sehingga penulisan skripsi ini 

berjalan dengan baik dan lancar. 

2. Bapak Dr. I.r. Gunawan Budiyanto, M.P selaku Rektor Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta 
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