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rahmat, hidayah serta inayah-Nya yang senantiasa memberikan kesehatan dsn  

umur panjang kepada kita semua. Berkat ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan 

laporan tugas akhir dengan judul “PENGARUH PENAMBAHAN 
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lebih baik lagi. Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi siapa saja 
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MOTTO 

 

 

 

Tidak ada cara pasti bagaimana sesuatu terjadi, yang ada hanyalah apa yang 

terjadi dan sesuatu yang kita lakukan 

-Terry Pratchet- 

 

Tugas kita bukan untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba karena dalam 

mencoba itulah kita dapat menemukan kesempatan untuk berhasil 

-Buya Hamka- 
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σ𝑏  = kekuatan bending (MPa)  

P  = beban (N)  

L  = support span (mm)  

B = lebar (mm)  

d = tebal (mm)  

D = defleksi (mm)  

ϵf = Regangan bending (mm/mm) 

EB = modulus elastisitas (MPa)  

M = slope tangent pada kurva beban defleksi (N/mm) 

R  = kecepatan crosshead 

ΔP = Perubahan beban (N) 

ΔD = Perubahan defleksi (mm) 

WG  = Penambahan berat (Weight Gain) (%) 

B1    = Berat sebelum perendaman (gram) 

B2    = Berat setelah perendaman    (gram) 

TS = Penambahan ketebalan (Thickness swelling) (%) 

T1  = Ketebalan sebelum direndam (mm) 

T2  = Ketebalan setelah direndam   (mm) 

Vc = Volume cetakan spesimen  

Vm = Volume matriks PMMA    

Vs  = Volume serat sisal   

Vmk = Volume mikrokitosan  

mm = Massa matriks PMMA 

ms = Massa serat sisal 

mmk = Massamikrokitosan 

ρmk = Massa jenis mikrokitosan 

ρsisal = Massa jenis serat sisal 


