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INTISARI 
 

Salah satu prinsip agar bangunan tahan gempa adalah dengan cara membuat 
bangunan ringan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan material ringan, 
yaitu dengan cara mengganti material konvensional menjadi material komposit yang 
memiliki kekuatan, ketahanan panas dan lentur tinggi. Salah satunya adalah komposit 
geoplimer serat gelas – lumpur lapindo – poliester, yang akan dibuat menjadi material 
konstruksi seperti genteng dan profil komposit. Bahan utama penelitian adalah serat E-
glass acak, lumpur Lapindo Sidoarjo dan poliester. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menghasilkan proporsi campuran antara bahan (serat gelas : lumpur lapindo : poliester) 
yang memberikan kekuatan, ketahan lentur, dan ketahanan panas tinggi, yang 
selanjutnya akan disusun menjadi material bangunan.  

Tahapan penelitian adalah optimasi sifat statis, fisis dan dinamis bahan komposit 
partikel lumpur-poliester, dengan variasi fraksi berat lempung 10-60%. Campuran 
lumpur-poliester tersebut digunakan sebagai bahan metrik geopolimer pengikat penguat 
serat gelas. Tahap selanjutnya adalah optimasi sifat statis, fisis dan dinamis komposit 
serat gelas-lumpur-poliester, dengan variasi kandungan serat 10-50%.  
Pembuatan sempel uji komposit dilakukan dengan metode cetak tekan. Pengujian yang 
dilakukan meliputi pengujian statis, fisis dan dinamis. 

Hasil penelitian menunjukkan sifat statis, fisis dan dinamis komposit lumpur-
poliester (matrik) sebesar 40% lumpur dan 60% poliester, dan optimasi sifat statis,  fisis 
dan dinamis komposit serat gelas-lumpur-poliester sebesar sebesar 50% serat dan 50% 
matrik, dengan tegangan tarik sebesar 9,77 MPa, buckling sebesar 27,83 MPa, dan 
tegangan lentur sebesar 147,64 MPa. 

 


