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INTISARI 
 

Likuifaksi adalah suatu proses atau kejadian berubahnya sifat tanah dari 
keadaan padat menjadi keadaan cair, yang disebabkan oleh beban siklik pada waktu 
terjadi gempa sehingga tekanan air pori meningkat mendekati atau melampaui 
tegangan vertikal. Liquifaksi hanya terjadi di tanah pasir yang jenuh air. Kampus 
terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang berada di wilayah 
Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), merupakan salah satu daerah 
rawan gempa. Jenis tanah yang berpasir dengan kerapatan yang rendah dan 
partikel-partikel yang seragam serta muka air tanah yang dangkal, menyebabkan 
wilayah kampus UMY sangat rentan terhadap peristiwa likuifaksi. Likuifaksi yang 
terjadi saat gempa bumi 27 Mei 2006 telah menyebabkan kerusakan ringan 
beberapa unit bangunan gedung. Oleh karena itu diperlukan adanya usaha untuk 
meningkatkan kuat dukung tanah dengan teknik “kolom-kapur” (Lime-Column/LC). 

Pada kajian ini, kolom-kapur dibuat di lapangan (field-scale) dengan ukuran 
diamater 2 inch dan 4 inch dengan panjang masing-masing 1 m. Kuat dukung tanah 
di sekitar LC diukur dengan sondir (Cone Penetration Test/CPT) pada jarak satu 
kali diameter dan setiap umur kolom mencapai 1 hari, 3 hari, dan 7 hari. Salah satu 
indikasi adanya pengurangan resiko likuifaksi adalah meningkatkan cyclic 
resistance ratio (CRR) yang berhubungan langsung dengan nilai tahanan ujung 
kerucut (qc) dari hasil uji CPT. 

Berdasarkan hasil pengujian di lapangan diketahui bahwa nilai qc bervariasi 
terhadap kedalaman. Pemasangan kolom-kapur hanya mampu meningkatkan nilai 
qc pada kedalaman 1,2 m – 1,6 m. Namun demikian, pemasangan kolom kapur telah 
meningkatkan perlawan gesek (qf) tanah di sekitar kolom dengan sangat tinggi. 
Kekuatan tanah di sekitar kolom-kapur meningkat terhadap umur kolom-kapur 
hingga 7 hari setelah pemasangan. Secara umum dalam perbaikan tanah dengan 
diameter kolom-kapur yang berbeda, kedalaman yang sama, kolom-kapur 
berdiameter 4 inch lebih besar pengaruh penyebarannya dibandingkan kolom-kapur 
yang berdiameter 2 inch. 
 
Kata-kata kunci : Likuifaksi, Kolom Kapur, Kekuatan Tanah 
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