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INTISARI 

 
Stabilisasi tanah dengan campuran kapur dan abu sekam padi telah 

banyak dilakukan untuk memperbaiki sifat-sifat tanah agar meningkatkan 
kapasitas dukung tanah sesuai kebutuhan perencanaan yang diiginkan. 
Perbaikan tanah dapat dilakukan secara mekanis dengan cara inklusi serat 
plastik ke dalam tanah untuk meningkatkan kuat tarik dan secara kimiawi 
dengan menambahkan zat aditif. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji 
pengaruh penambahan kapur, abu sekam padi, serat plastik dan pengaruh 
ukuran panjang benda uji terhadap kuat tarik belah (split tensile strength).  

Pada kajian ini, Pengujian yang dilakukan adalah uji kuat tarik belah 
(split tensile test). Ukuran panjang benda uji dibuat bervariasi, menggunakan 
rasio panjang dan diameter (L/D) yaitu 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, dan 2,5 pada 
diameter benda uji 36 mm, 70 mm, dan 90 mm. Uji kuat tarik belah dilakukan 
setelah benda uji berumur 7 hari terhadap tiga kelompok benda uji, yaitu 
tanah asli (tanpa campuran), tanah yang dicampur dengan 10 % kapur dan 
10 % abu sekam padi (dari berat total campuran), dan tanah yang dicampur 
dengan 10 % kapur, 10 % abu sekam padi dan 0,1 % serat (dari berat total 
campuran). 

Berdasarkan hasil pengujian nilai kuat tarik belah dipengaruhi oleh 
ukuran panjang (L) benda uji. Pada benda uji dengan diameter 36 mm dan 
90 mm nilai kuat tarik cenderung mengalami penurunan seiring dengan 
bertambahnya panjang benda uji. Penurunan hingga mencapai 237,32 % 
(pada benda uji campuran tanah-kapur -abu sekam padi dengan diameter 36 
mm). Pada benda uji dengan dimeter 70 mm nilai kuat tarik belah cenderung 
meningkat seiring bertambahnya panjang benda uji. Peningkatan hingga 
mencapai 116,09 % (pada benda uji campuran tanah, kapur, abu sekam padi, 
dan serat karung plastik). 

Penambahan serat karung plastik dapat meningkatkan kuat tarik belah 
pada tanah yang distablisasi kapur dan abu sekam padi. Nilai rata-rata kuat 
tarik belah pada setiap diameter cenderung meningkat setelah adanya inklusi 
serat karung plastik pada campuran tanah kapur dan abu sekam padi. Pada 
benda uji dengan diameter 36 mm pengaruh serat tertinggi terdapat pada 
benda uji yang memiliki rasio L/D = 2,0 yaitu meningkat sebesar 254,50 %, 
benda uji dengan diameter 70 mm dengan rasio L/D = 2,0 sebesar 98,34 %, 
dan benda uji dengan diameter 90 mm dengan rasio L/D = 2,0  sebesar 58 
%. Regangan runtuh yang dicapai setelah ditambahkan serat meningkat 
25,89 %  dari campuran tanah, kapur, dan abu sekam padi tanpa inklusi 
serat karung plastik. Kondisi ini menunjukkan bahwa serat karung plastik 
Polyprophene berperan untuk meningkatkan sifat daktilitas dari campuran 
tanah, kapur dan abu sekam padi. 

 
Kata kunci : Stabilisasi tanah, kapur,abu sekam padi, serat plastik, kuat 

tarik belah, ukuran panjang benda uji. 
 


