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DAFTAR SIMBOL DAN LAMBANG 

 

Simbol  Dimensi  Keterangan 

 W1      [g]  Massa benda uji 

W2      [g]  Massa benda uji kering oven 

B1      [g]  Berat benda uji kering oven sebelum dicuci 

B2      [g]  Berat benda uji kering oven setelah dicuci    

B      [g]  Berat piknometer kosong 

Bt      [g]  Berat piknometer kosong + air + benda  uji 

Bk      [g]  Benda uji kering oven 

D0    [cm]  Diameter bawah kerucut 

D1    [cm]  Diameter setelah pengujian uji flow 

 flt    [MPa]  Kuat lentur 

Fct   [MPa]  Kuat tarik belah 

P     [N]  Beban uji maksimum (beban belah/ hancur) 

L   [mm]  Panjang benda uji 

B   [mm]  lebar balok rata-rata 

d   [mm]  tinggi balok rata-rata 

D   [mm]  Diameter benda uji   

Ca    Calium 

SI    Silika 

C  Karbon 

O    Oksigen 

Na    Natrium 

Al    Alumunium 

            K                                             Kalium 
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DAFTAR SINGKATAN 

 

 

PSC   :   Portland slag cement 

FAS   :   Faktok Air Semen  

BSN   :   Badan Standariasi Nasional  

SNI   :   Standarisasi Nasional Indonesia 

SEM   :   Scanning Electron Microscope  

XRF   :   X-Ray Fluorescence  

GGBFF :   Ground Granulated Blast Furnace Slag 

PCS  :   Portland Cement Slag  

PCN   :   Portland Cement Normal 

PCC  :   Portland Composite Cement 

MHB   :   Modulus Halus Butiran 
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DAFTAR ISTILAH 

 

 

1. Curing 

Perawatan pada beton atau mortar. 

2. Workability 

Tingkatan kemudahan untuk mengerjakan campuran mortar atau beton. 

3. Kuat Tekan 

Kuat tekan adalah kemampuan suatu bahan untuk menahan tekanan atau gaya 

yang bekerja pada arah yang berlawanan terhadap arah pemampatan atau 

penekanan. 

4. Kuat Lentur 

Kuat lentur adalah kemampuan suatu bahan untuk menahan gaya atau momen 

lentur tanpa mengalami kerusakan atau deformasi permanen. 

5. Kuat Tarik Belah 

ukuran dari kekuatan maksimum suatu bahan ketika ditarik atau diberi tekanan 

dalam arah yang berlawanan satu sama lain. 

6. Fresh Properties 

Campuran beton atau mortar yang masih dalam kondisi segar. 

7. Hardened Properties 

Keadaan eton atau mortar dalam kondisi telah mengeras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


