
 

WOOD PLASTIC COMPOSITE: PENGARUH DURASI PAPARAN UV 

TERHADAP SIFAT MEKANIS DAN FISIS 

 

 

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada 

 

Fakultas Teknik Program Studi S-1 Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Bastian Bilyferdin 

20200130132 

 

 

PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK MESIN 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 

2023/2024 







 

MOTTO 

 

 
 
 ْ   

 
 ا س ْ

 
 
 
ْ
   
س ر 
  

 
 
ْ
 ي 

 

   مْ   
 
ا  عْ 
    ْ

  ل 

 عْ   

 
 
 
 ْ    

 
  ا س ْ

إ ْ    ,
    
 ن 

 
 
 
ْ
    
س ر 
  

 
 
ْ
 ي 

 

   مْ   
 
ا  عْ 
    ْ

  ل 

 عْ   

 
   ْ 
  ف 
 إن ْ  

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 

kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 5-6). 

 

 

“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku 

tidak ada artinya.” 
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Ec = Energi yang diserap pada saat pecahnya spesimen uji (J) 

h = Ketebalan spesimen uji (mm) 

b = Lebar spesimen uji (mm) 

W = Energi serap (J) 

m = Berat pendulum (kg) 

 

g = Percepataan gravitasi (m/s2) 

R = Panjang lengan (m) 

α = Sudut pendulum sebelum diayunkan 
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W0 = Massa kering spesimen setelah di oven (g) 

V0 = Volume spesimen (cm3) 

S = Sampel 

 

Xi = Titik tengah 

 

�̅� = Nilai rata-rata 

 

n = Banyaknya data 

 

EPS = Expanded Polystyrene 

PET = Polyethylene Terephtalate 

SKP = Serbuk kayu pinus 
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